
Die SRI-Werte der einzelnen Gehwegplatten wurden nach ASTM E 1980-11 (bei 300 K) bestimmt. 

Die Umgebungstemperatur: 21 ± 2 Grad Celsius. 

Der solare Reflexionsindex (SRI) der 
einzelnen Gehwegplatten
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Perlmutt Camel (Beige) Hellgrau Anthrazit
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